
Załącznik nr 3

Zestawienie produktów włókienniczych zbadanych laboratoryjnie w zakresie jakości

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją 

bawełna 96 %
elastan 4 %

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją 7

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskażnik użytkowy

zgodny z deklaracją (4-5)

odporność wybarwień 
na wodę - wskażnik 

użytkowy

stopień zmiany barwy 5/ 
stopień zabrudzenia bieli tkanin

bawełna/wełna (4-5/5)
brak deklaracji

odporność wybarwień 
na pot alkaiczny - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją (4-5)

odporność wybarwień 
na pot kwaśny - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją (4-5)

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją (4-5)

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją (3-4)

2.

Bluzka dziecięca
symbol G92006 

Manhelm 66
Kolor : szaro-

granatowy
z granatowym 

nadrukiem
z przodzie wyrobu

Indie

Bogdan Rol
Sklep KARO,

ul. Komorowicka 6,
43-300 Bielsko-Biała

śląskie
pierwszy 

dystrybutor

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją

bawełna 95 %
elastan 5 % 

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

zgodność deklaracji w 
zakresie wskażników 
użytkowych - jakość

producent

rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

PPH LIDIA s.c. Lidia               
i Piotr Garlińscy,

ul. Racławicka 38-44, 
21-040 Świdnik

lubelskie

WYROBY KONFEKCYJNE 

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

1. Bluzeczka Polska (UE)

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

3.
Bluzka,

 nr spr. 78
Polska (UE)

P.P.H. Alpi Alina 
Jędrzejczak,

ul.Bazylijska 10, 
95-100 Zgierz

łódzkie producent
zgodność deklaracji w 

zakresie składu 
surowcowego - jakość 

skład surowcowy zgodny z deklaracją
bawełna 95 %

elastan 5 % 
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

4.
Bluzka

 nr spr. 79
Polska (UE)

P.P.H. Alpi Alina 
Jędrzejczak,

ul. Bazylijska 10, 
95-100 Zgierz

łódzkie producent
zgodność deklaracji w 

zakresie składu 
surowcowego - jakość 

skład surowcowy zgodny z deklaracją
bawełna 95 %

elastan 5 % 
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

5.

Bluzka chlopięca 1H 
1732

kod kreskowy 
5900298298750

Chiny
"KOMEX" S.A.,

Al. Jerozolimskie 172,
02-486 Warszawa

mazowieckie importer
zgodność deklaracji w 

zakresie składu 
surowcowego - jakość 

skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

6.

Bluzka chłopięca 2H 
1743

kod kreskowy 
5900298307995

Chiny
"KOMEX" S.A.,

Al. Jerozolimskie 172,
02-486 Warszawa

mazowieckie importer
zgodność deklaracji w 

zakresie składu 
surowcowego - jakość 

skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

7. Bluzka AXIMA Polska (UE)
ZPHU AXIMA,
ul. Brzeska 97a, 
08-110 Siedlce

mazowieckie producent
zgodność deklaracji w 

zakresie składu 
surowcowego - jakość 

skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

9.
Bluzka dziewczęca 

3H1728
Chiny

KOMEX S.A.,
Al. Jerozolimskie 172,

 02-486 Warszawa
mazowieckie importer

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100 %

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

10. Bluzka                                               Polska (UE)
P.P.H.U. Sara Line,

ul. Studzińskiego 72,                        
91-498 Łódź

łódzkie producent
zgodność deklaracji w 

zakresie składu 
surowcowego - jakość 

skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 96 %, elastan 4%
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

11. Bluzka Polska (UE)

Pettino Producent 
Odzieży Dziecięcej,

ul. Morelowa 9,
88-100 Inowrocław

kujawsko-pomorskie producent
zgodność deklaracji w 

zakresie składu 
surowcowego - jakość 

skład surowcowy zgodny zdeklaracją bawełna 95%, elastan 5 %
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

12. Bluzka dziewczęca Polska (UE)
Z.P.U.H. Mira,

ul. Ustronna 96,
93-341 Łódź

łódzkie producent
zgodność deklaracji w 

zakresie składu 
surowcowego - jakość 

skład surowcowy
bawełna 47,4%, poliester 22,8%, 

wiskoza 24%, elastan 5,8%
wiskoza 95%, elastan 5%

przedsiębiorca podjął 
dobrowolne działania, 

skierowano do zniszczenia

bawełna 100 %zachodniopomorskie

przedsiębiorca podjął 
dobrowolne działania, 
wstrzymał od obrotu i 
skierował do poprawy 

oznakowania i przeceny

pierwszy 
dystrybutor

8. Bluzka DISNEY                                 Holandia (UE)

Kids Hits Krzysztof 
Maszkiewicz,              

ul. Inowrocławska 12/5,                                   
70-013 Szczecin

bawełna 95,7 %, elastan 4,3 %
zgodność deklaracji w 

zakresie składu 
surowcowego - jakość 

skład surowcowy
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 97 %, elastan 3 %

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją deklarowana szerokość 65 cm

14. Bluzka dziewczęca Polska (UE)

P.P.H.U "ŁUK - MAR"                        
Maria Łuczak,

ul. Wiekowa 24,                          
95-030 Starowa Góra

łódzkie producent
zgodność deklaracji w 

zakresie składu 
surowcowego - jakość 

skład surowcowy
bawełna 96,9 % 
poliester 3,1 %

bawełna 100 %

przedsiębiorca podjął 
dobrowolne działania, 
skierował do poprawy 

oznakowania

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją  bawełna 95%,  elastan 5%

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją

obw. kl. piers. 62 - 64
wzrost 128

16 Bluza CHILLS                                            Polska (UE)
P.P.H.U. KRYMARK,

ul. Łąkowa 3/5,                              
90-562 Łódź

łódzkie producent
zgodność deklaracji w 

zakresie składu 
surowcowego - jakość 

skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją

wzrost: 74 cm, obwód klatki 
piersiowej: 51 cm

18.
Bluzka rozpinana

AV12940-1
Turcja

OTYL Janusz Czarnocki,
ul. Kondratowicza 25,

 03-285 Warszawa
mazowieckie importer

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy

cały wyrób - bawełna: 55,9%, 
poliester: 43,8%, elastan: 0,3%, 

dzianina poliestrowa - bawełna: 
47,6%, poliester: 52,4%, dzianina 
ściągaczowa - bawełna: 98,5%, 

elastan: 1,5%

bawełna 75%, poliester 25%

przedsiębiorca podjął 
dobrowolne działania, 
skierował do poprawy 

oznakowania

19.

Bluzka 
kolor : granatowo-

niebiesko-kremowy
z przodu wyrobu 

biało-niebieski nadruk

Polska (UE)

F.P.H.U. "BIKO",
Grzegorz Kruczek,

ul. Kowalczyka 34C,
44-200 Rybnik

śląskie producent
zgodność deklaracji w 

zakresie składu 
surowcowego - jakość 

skład surowcowy zgodny z deklaracją
bawełna 97 %
elastan   3 % 

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

importer
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

17.
Bluzka bawełna Dany 

WFB-1671
Polska (UE)

śląskie

P.P.H. Dany Sp. z o.o.,
ul. Grodzka 6,

59-225 Chojnów

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

15.
Bluza dziewczęca 

kod kreskowy 
5900707061418

13. Bluzka dziewczęca Polska (UE)

P.H-P "MATIX" Makać 
Barbara,

ul.Spokojna 30,                         
08-110 Siedlce

producent

producent

dolnośląskie

mazowieckie

nie ustalono

Wójcik Fashion                        
sp. z o.o., sp.k.,
ul.Gen. Boruty - 
Spiechowicza 39,                                                 

43-300 Bielsko Biała
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją

bawełna 94 %
lycra      6 %

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją

wielkość deklarowanana etykiecie 
jednostkowej

obwód klatki piersiowej - 63

21.
Bluzka dziewczęca                                

No 80193,              
kolor zielony                                           

Chiny

POLVIP Commera Co 
sp. z o.o.,

ul. Kazimierzowska 
49/10,                                             

02-572 Warszawa

mazowieckie
pierwszy 

dystrybutor

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy

poliester  60,2,                                         
bawełna 34,3,                                             

elastan 5,5

deklarowany na:  wszywce 
informacyjnej: Pamut/Cotton 60, 

Poliester/Polyester 35  
Elasztan/Elastin 5, etykiecie 

jednostkowej: 
Pamut 60, Poliester 35,  Elasztan 5

Przedsiębiorca podjął 
dobrowolne działania i 

wycofał wyrób z obrotu w celu 
poprawy oznakowania

 skłonność powierzchni 
płąskiego wyrobu do 
mechacenia i pilingu

zgodny z deklaracją 4 (dla 2000 suwów)

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją 5

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskażnik użytkowy

zgodny z deklaracją
4

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją 3 do 4

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją 2

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 80 %

poliester 20%

22.

Bluza Dziewczęca z 
kapturem

Kolor : zielony z 
nadrukiem

na przodzie wyrobu

Chiny

VARNER Polska Ltd.                              
Sp. z o.o.,

ul. Ogrodowa 58,
00-876 Warszawa

mazowieckie importer

zgodność deklaracji w 
zakresie wskażników 
użytkowych - jakość

20.

Bluzka MOTYLEK II
Kolor : różowy z 

nadrukiem na 
przodzie wyrobu + 

rękawy biało-różowo-
szaro-czarne paski

Polska (UE)

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

Kazimierz Goliński
Krawiectwo Ogólne

M.K. Golińscy
ul. Składowa 25,
41-500 Chorzów

śląskie producent
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

 skłonność powierzchni 
płąskiego wyrobu do 
mechacenia i pilingu

zgodny z deklaracją 4 (dla 2000 suwów)

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją 5

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskażnik użytkowy

zgodny z deklaracją 4

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją 3 do 4

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją 2

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją

bawełna 80 %
poliester 20%

24.
Bluza z kapturem hai 

di, kolor różowy
Chiny

LITAS sp. z o.o.,
Al. Krakowska 129 m1,                                    

05-552 Wólka Kosowska
mazowieckie

pierwszy 
dystrybutor

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy

poliester 81,6%                                  
bawełna 18,4%

 bawełna 65%                              
poliester 35%

przedsiębiorca podjął 
dobrowolne działania i 

wycofał wyrób z obrotu w celu 
poprawy oznakowania

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją obwód klatki piersiowej 58cm

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

26.

Bluza z kapturem No 
1035 

kolor: na białym tle 
żółty druk,

Chiny
LITAS sp. z o.o.,

Al. Krakowska 129 m1,            
05-522 Wólka Kosowska

mazowieckie
pierwszy 

dystrybutor

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy

w przeliczeniu na cały wyrób:  
bawełna 44,7%                                   
poliester 54,9%                                     

elestan 0,4%                                  

deklarowany na: etykiecie 
jednostkowej:  Pamut 80,

   Poliester 20 
wszywce informacyjnej : 

Pamut/Cotton 80       
Poliester/Polyester 20

przedsiębiorca podjął 
dobrowolne działania i 

wycofał wyrób z obrotu w celu 
poprawy oznakowania

Bluza Z91-32401SNE-
104

kod EAN 
590470516763900104

nie ustalono

CDRL Sp. z o.o.
Pianowo, 

ul. Kwiatowa 2,
64-000 Kościan

wielkopolskie importer

23.
Bluza dziewczęca 

welurowa
Kolor : granatowy

Chiny

VARNER Polska Ltd.                              
Sp. z o.o.,

ul. Ogrodowa 58,
00-876 Warszawa

mazowieckie importer

25.

zgodność deklaracji w 
zakresie wskażników 
użytkowych - jakość

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100 %

zgodność deklaracji w 
zakresie wskażników 
użytkowych - jakość

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskażnik użytkowy

zgodny z deklaracją 4 stopnie

zgodność deklaracji w 
zakresie wskażników 
użytkowych - jakość

odporność wybarwień 
na wodę - wskażnik 

użytkowy
zgodny z deklaracją 4 oraz 3 do 4 

zgodność deklaracji w 
zakresie wskażników 
użytkowych - jakość

odporność wybarwień 
na prasowania wilgotne - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją 3 do 4

zgodność deklaracji w 
zakresie wskażników 
użytkowych - jakość

odporność wybarwień 
na pot alkaiczny - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją 3 do 4 oraz 3 

zgodność deklaracji w 
zakresie wskażników 
użytkowych - jakość

odporność wybarwień 
na pot kwaśny - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją 3 do 4 oraz 3 

zgodność deklaracji w 
zakresie wskażników 
użytkowych - jakość

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją 4

zgodność deklaracji w 
zakresie wskażników 
użytkowych - jakość

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją 3do 4

28.
Bluzka niemowlęca 

5H1728
Chiny

KOMEX S.A.,
Al. Jerozolimskie 172,

 02-486 Warszawa
mazowieckie importer

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100 %

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

29.

Bluza JL361 PickOvic
Kod EAN 

2014077400784, 
symbol 1450055JL361

Bangladesz

Firma Handlowa Cezak 
sp.j.,

ul. Surzyckiego 16,                    
30-721 Kraków

małopolskie importer
zgodność deklaracji w 

zakresie składu 
surowcowego - jakość 

skład surowcowy 100% akryl 85% Akril, 15%wool

przedsiębiorca podjął 
dobrowolne działania i 
skierował do poprawy 

oznakowania

LPP S.A.,
ul. Łąkowa 39/44,

 80-769 Gdańsk
pomorskie importer

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

27.
Bluza z nadrukiem

EAN 5900895281834
Indie
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskażnik użytkowy
 zgodny z deklaracją 5

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskażnik użytkowy

zgodny z deklaracją 4

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją 64 - obwód klatki piersiowej

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy   zgodny z deklaracją 100% bawełna

31.
Body bawełna gładkie 

kod kreskowy 
5907443731469

Polska (UE)
PPHU Agmes,
Babiczki 27A,  

95-083 Lutomiersk
łódzkie producent

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją

wielkość deklarowana na wszywce 
informacyjnej:                               

wzrost: 74 obwód klatki 
piersiowej: 51

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją skład surowcowy: bawełna 100%

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją rozmiar 80/53

zgodność deklaracji w 
zakresie wskażników 
użytkowych - jakość

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

7
zgodnie z deklaracją
 z dnia 11.03.2010 r.

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją

korpus - bawełna 100 %
tasiemka - bawełna 96 %

elastan 4 %

34.

Body niemowlęce 
Hello Kitty

kod kreskowy 
5051951308627

Chiny

producent
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

Tesco Polska sp. z o. o.,
ul. Kapelanka 56,
30-347 Kraków

małopolskie importer
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

PPHU Ewan Jadwiga 
Olszewska,

ul. Zajęcza 26,                           
63-200 Jarocin

wielkopolskie

30.

Bluza w kolorze szaro-
niebieskim z 

nadrukiem na 
przodzie wyrobu, 

rozmiar 134

Polska (UE)

33. Body Niki Polska (UE)

producent
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją
32.

Body bawełnianie, 
kolor: biały

kod 543
Polska (UE)

PPH PĄCZKA Barbara 
Pączka, Józef Pączka 

spółka jawna, 
Zakład Produkcyjny 

Głuchów 335,
 37-100 Łańcut 

podkarpackie

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

P.P.H.U. ELMAG Maria 
Antoniuk,

ul. Jagiellończyka 23,
 95-070 Aleksandrów 

Łódzki

łódzkie producent

zgodność deklaracji w 
zakresie wskażników 
użytkowych - jakość
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją

bawełna 100 %

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją

obwód klatki piersiowej 45 w 
warunkach technicznych 

szerokość na linii piersi C-D 22 cm 
długość body A-B 35 cm 

długość rękawa E-F 20 cm

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskażnik użytkowy

długość od najniższego punktu 
podkroju pachy do dolnej krawędzi 

lewa -6,0
długość od najniższego punktu 

podkroju pachy do dolnej krawędzi 
prawa -6,0

długość od środka przedniego 
podkroju szyi do krocza -7,7 

zgodnie z deklaracją 
z dnia 29.03.2010 r.:

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskażnik użytkowy

zgodny z deklaracją
stopień zmiany barwy 4

stopień zabrudzenia bieli tkanin 
bawełna/wełna 4

odporność wybarwień 
na pot alkaiczny - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

stopień zmiany barwy 4
stopień zabrudzenia bieli tkanin 

bawełna/wełna 3-4

odporność wybarwień 
na pot kwaśny - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

stopień zmiany barwy 4
stopień zabrudzenia bieli tkanin 

bawełna/wełna 3-4

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

stopień zabrudzenia bieli tkaniny 
bawełnianej 4

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

stopień zabrudzenia bieli tkaniny 
bawełnianej 3

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją

deklarowany na wszywce 
informacyjnej i etykiecie 

jednostkowej
bawełna 100 %

zgodność deklaracji w 
zakresie wskażników 
użytkowych - jakość

36.
przedsiębiorca podjął 

dobrowolne działania i 
wstrzymał od obrotu

C & A Polska sp. z o.o.,
al. Jana Pawła II 80, 
00-175 Warszawa

mazowieckie importer

ZUP Witold 
Marcinkowski,

ul. Mickiewicza 6, 
98-200 Sieradz

łódzkie producent
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

Body, t-shirt
kod kreskowy 

314/12/74057/831 SK
Chiny

35.
Body dł rękaw Miś 

kod kreskowy  
5091095404269

Polska (UE)
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją 66% bawełna, 34% poliester

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją 5

odporność wybarwień 
na wodę - wskażnik 

użytkowy
 zgodny z deklaracją

4[stopień zmiany barwy 4]; 
 stopień zabrudzenia bieli 4]

odporność wybarwień 
na pot alkaiczny - 

wskażnik użytkowy
 zgodny z deklaracją

3do 4  [stopień zmiany barwy 4];
stopień zabrudzenia bieli 3-4]

odporność wybarwień 
na pot kwaśny - 

wskażnik użytkowy
 zgodny z deklaracją

3 do 4  [stopień zmiany barwy 4]; 
stopień zabrudzenia bieli 3-4]

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskażnik użytkowy

zgodny z deklaracją
4  [stopień zmiany barwy 4];
stopień zabrudzenia bieli 4]

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskażnik użytkowy
 zgodny z deklaracją

4[stopień zabrudzenia bieli 
tkaniny bawełnianej -  4]  

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskażnik użytkowy
 zgodny z deklaracją

2 do 3     [stopień zabrudzenia bieli 
tkaniny bawełnianej -  2-3]  

37.
Getry w kolorze 

oliwkowym rozmiar 
128

Polska (UE)

P.P.H.U. MAJA Marcin 
Samulski, Jadwiga 

Samulska,
ul. Wolności 43, 

95-070 Aleksandrów 
Łódzki

zgodność deklaracji w 
zakresie wskażników 
użytkowych - jakość

producent
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją
łódzkie
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją 5

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskażnik użytkowy

 zgodny z deklaracją
4 [stopień zmiany barwy 4;
stopień zabrudzenia bieli 

bawełna/poliester 4]

odporność wybarwień 
na pot alkaiczny - 

wskażnik użytkowy

stopień zmiany barwy - 4-5 
stopień zabrudzenia bieli 
bawełna/poliester 2-3/4

stopień zmiany barwy - 4
stopień zabrudzenia bieli 

bawełna/poliester 3-4

odporność wybarwień 
na pot kwaśny - 

wskażnik użytkowy

stopień zmiany barwy - 4-5 
stopień zabrudzenia bieli 
bawełna/poliester 2-3/4

stopień zmiany barwy - 4
stopień zabrudzenia bieli 

bawełna/poliester 3-4

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją 4

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją 2 do 3

odporność wybarwień 
na wodę - wskażnik 

użytkowy

stopień zmiany barwy - 4-5 
stopień zabrudzenia bieli 
bawełna/poliester 3-4/4

stopień zmiany barwy - 4 
stopień zabrudzenia bieli 

bawełna/poliester 4

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją 74% bawełna, 26% poliester

przedsiębiorca podjął 
dobrowolne działania i 
skierował do poprawy 

oznakowania

łódzkie producent38.
Getry w kolorze 

fioletowym rozmiar 
128

Polska (UE)

zgodność deklaracji w 
zakresie wskażników 
użytkowych - jakość

P.P.H.U. MAJA Marcin 
Samulski, Jadwiga 

Samulska,
ul. Wolności 43,                   

95-070 Aleksandrów 
Łódzki
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskażnik użytkowy

brak odporności na zmianę 
wymiarów po praniu

deklaracja producenta - zgodniez 
wymaganiami PN-P-84004:2003 

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskażnik użytkowy

zgodny z deklaracją
deklaracja producenta - zgodnie z 
wymaganiami PN - P- 84 752:2004 

odporność wybarwień 
na pot alkaiczny - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

deklaracja producenta - zgodnie z 
wymaganiami PN - P- 84 752:2004 

odporność wybarwień 
na pot kwaśny - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

deklaracja producenta - zgodnie z 
wymaganiami PN - P- 84 752:2004 

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

deklaracja producenta - zgodnie z 
wymaganiami PN - P- 84 752:2004 

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

Tekstylia. Dzianiny i wyroby 
dziane. Wartości wskaźników 

odporności wybarwień

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją obwód klatki piersiowej 53cm

40.
Kaftanik, wielkość 74, 

kolor: niebieski
Polska (UE)

Zakład Krawiecko-
Bieliźniarski Janka, 

Janina Turek,
ul. Bukowa 9,

88-100 Inowrocław

kujawsko-pomorskie producent
zgodność deklaracji w 

zakresie składu 
surowcowego - jakość 

skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

producent39. Kaftanik niemowlęcy Polska (UE)

KASiMOX Józef 
Pawłowski

ul. Bukowa 46, Żychlin, 
62-571 Stare Miasto

przedsiębiorca podjął 
dobrowolne działania i 

skierowałdo do zniszczenia

zgodność deklaracji w 
zakresie wskażników 
użytkowych - jakość

wielkopolskie
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

zgodnie z deklaracją z dnia 
08.02.2010 r.

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskażnik użytkowy

zgodny z deklaracją
stopień zmiany barwy 3-4

stopień zabrudzenia bieli tkanin 
bawełna/wełna 3-4

odporność wybarwień 
na wodę - wskażnik 

użytkowy
zgodny z deklaracją

stopień zmiany barwy 4
stopień zabrudzenia bieli tkanin 

bawełna/wełna 4

odporność wybarwień 
na pot alkaiczny - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

stopień zmiany barwy 4
stopień zabrudzenia bieli tkanin 

bawełna/wełna 3-4

odporność wybarwień 
na pot kwaśny - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

stopień zmiany barwy 4
stopień zabrudzenia bieli tkanin 

bawełna/wełna 3-4

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

stopień zabrudzenia bieli tkaniny 
bawełnianej 4

odporność wybarwień 
na pot kwaśny - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

stopień zabrudzenia bieli tkaniny 
bawełnianej 3

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją

zgodnie z przedstawioną w toku 
kontroli deklaracją z dnia 

08.02.2010 r.

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją

deklarowany na wszywce 
informacyjnej, eytkiecie 

jednostkowej oraz etykiecie 
samoprzylepnej: bawełna 100 %

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 80%, poliester 20%

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją obwód klatki piersiowej 44 cm

43.

Komplet dziewczęcy 
So Cute 

PLU 220289 
kod EAN 

2220002202891

Chiny

PEPCO Poland                     
Sp. z o.o.,

Os.Czecha 111,
 61-291 Poznań

wielkopolskie importer
zgodność deklaracji w 

zakresie składu 
surowcowego - jakość 

skład surowcowy
35% bawełna, 
65% poliester

100% poliester wstrzymano od obrotu

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

PPHU maja J. Strzępek i 
Wspólnicy sp.j.,

ul. Noworzgowska 12,
 95-080 Tuszyn

łódzkie producent42. Komplet Żyrafa Polska (UE)

41.

Komplet (kaftanik + 
śpioszki)

kod kreskowy 
5907536702680

Polska (UE)

P.P.H.U. Lafel s.c., 
E. A. Łabędzki, M. I. 

Febel,
ul. Inflancka 4,

51-315 Wrocław

zgodność deklaracji w 
zakresie wskażników 
użytkowych - jakość

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

dolnośląskie producent
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją

bawełna 100% (bluzeczka), 
bawełna 77%, poliester 23% 

(sukienka)

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją obwód klatki piersiowej 44 cm

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją

bawełna 77%
poliester 23%

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją

wzrost 56
odwód klatki piersiowej 36

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją

bluzka:
bawełna 95%, elastan 5%

spodnie:
bawełna 80%, poliester 20%

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją obwód klatki 47

46.

Komplet (bluzka i 
spodnie)
kod EAN 

8717803040141

Chiny

PPH Prosper,
ul. Dobrego Pasterza 

122A,
31-416 Kraków

małopolskie
pierwszy 

dystrybutor
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

Z.P.H.U. Dino Anna 
Wrzesień,

ul. 1 Maja 110,
25-614 Kielce

świętokrzyskie45.
Komplet dziecięcy 
(bluzka i spodnie)

Polska (UE) producent
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

ZPHU Dino Anna 
Wrzesień,

ul. 1 Maja 110, 
 25-614 Kilece

świętokrzyskie producent
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją
44.

komplet dziecięcy 
Dino (sukienka + 

bluzeczka) 
Polska (UE)
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy

koszulka - bawełna 100%
spodnie - bawełna 64,4%

i poliester 35,6%

bawełna 100%
(dla całego kompletu)

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

PN-P-84004:2003
dopuszczalna wartość liczbowa 

wskaźnika   5 (dla koszulki)
PN-85/P-82010/10

dopuszczalna wartość liczbowa 
wskaźnika  4 (dla spodni)

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskażnik użytkowy

zgodny z deklaracją

PN-P-84752:2004
dopuszczalna wartość liczbowa 

wskaźnika   4 (dla koszulki)
PN-85/P-82010/10

dopuszczalna wartość liczbowa 
wskaźnika  3 (dla spodni)

odporność wybarwień 
na wodę - wskażnik 

użytkowy
zgodny z deklaracją

PN-P-84752:2004
dopuszczalna wartość liczbowa 

wskaźnika   4 (dla koszulki)

odporność wybarwień 
na pot alkaiczny - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

PN-P-84752:2004
dopuszczalna wartość liczbowa 
wskaźnika   3-4 (dla koszulki)

PN-85/P-82010/10
dopuszczalna wartość liczbowa 

wskaźnika  2-3 (dla spodni)

odporność wybarwień 
na pot kwaśny - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

PN-P-84752:2004
dopuszczalna wartość liczbowa 
wskaźnika   3-4 (dla koszulki)

PN-85/P-82010/10
dopuszczalna wartość liczbowa 

wskaźnika  2-3 (dla spodni)

odporność wybarwień 
na prasowania wilgotne - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

PN-85/P-82010/10
dopuszczalna wartość liczbowa 

wskaźnika  3 (dla spodni)

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

PN-P-84752:2004
dopuszczalna wartość liczbowa 

wskaźnika   4 (dla koszulki)
PN-85/P-82010/10

dopuszczalna wartość liczbowa 
wskaźnika  3 (dla spodni)

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

PN-P-84752:2004
dopuszczalna wartość liczbowa 

wskaźnika   3 (dla koszulki)

"PEPCO" Poland                  
Sp. z o.o.,

Oś. Czecha 111,
61-291 Poznań

przedsiębiorca podjął 
dobrowolne działania, 
wstrzymał od obrotu i  
skierował do poprawy 

oznakowania

zgodność deklaracji w 
zakresie wskażników 
użytkowych - jakość

wielkopolskie importer47.

Komplet niemowlęcy 
chłopięcy

(spodnie + koszulka)
kod kreskowy 
2220002182957

Chiny
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskażnik użytkowy
 zgodny z deklaracją 5

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskażnik użytkowy

zgodny z deklaracją
3-4   [stopień zmiany barwy 3-4];

stopień zabrudzenia bieli 3-4]

odporność wybarwień 
na wodę - wskażnik 

użytkowy
 zgodny z deklaracją

4  [stopień zmiany barwy 4];
stopień zabrudzenia bieli 4]

odporność wybarwień 
na pot alkaiczny - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

4  [stopień zmiany barwy 4]; 
stopień zabrudzenia bieli 3-4]

odporność wybarwień 
na pot kwaśny - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

4  [stopień zmiany barwy 3-4];
 stopień zabrudzenia bieli 3-4]

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

4 [stopień zabrudzenia bieli 
tkaniny bawełnianej -  4]                   

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskażnik użytkowy
 zgodny z deklaracją

3  [stopień zabrudzenia bieli 
tkaniny bawełnianej -  3]    

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją ob. kl. piersiowej - 36

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją 100% bawełna

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją

 bawełna 80%                               
poliester  20%

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją obwód klatki piersiowej 46cm

50. Komplet 2 - częściowy Polska (UE)

PPUH Ver Nix Mariusz 
Woźny,

ul. Asnyka 21,  
08-110 Siedlce

mazowieckie producent
zgodność deklaracji w 

zakresie składu 
surowcowego - jakość 

skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

51.
Komplet (bluza + 

spodnie)
LT-058

Chiny nie ustalono nie ustalono nie ustalono
zgodność deklaracji w 

zakresie składu 
surowcowego - jakość 

skład surowcowy
bluza: bawełna 55,5%, poliester 
44,2%, elastan 0,3% , spodnie: 

bawełna:43,0%,  poliester:57,0%                              
bawełna 80%, poliester:20%

 przedsiębiorca podjął 
dobrowolne działania i 
skierował do poprawy 

oznakowania

producent
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

Bamar,
ul. Szarych Szeregów 21,           

34-120 Andrychów
małopolskie

producent

zgodność deklaracji w 
zakresie wskażników 
użytkowych - jakość

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

ANIMAR s.c. Zbigniew 
Kieler, Jadwiga 

Jabłońska-Juszczyk,
ul. Zbąszyńska 2b,

 91-342 Łódź

łódzkie

49.

Komplet dziecięcy 
kaftanik i śpiochy

kod EAN 
5906197613915

Polska (UE)

48. Komplet, rozmiar 56 Polska (UE)
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

52.

Koszulka dziecięca, 
wielkość 134, kolor: 

zielony z białą 
lamówką

Polska (UE)

P.P.H.i U.Dartom, 
Halina Kamienska,

ul. Szajnochy 20,
85-738 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie producent
zgodność deklaracji w 

zakresie składu 
surowcowego - jakość 

skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją  bawełna 100 %

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją

wzrost: 56 
obwód klatki piersiowej: 45

54.
Koszula niemowlęca 

5J1704
Chiny

KOMEX S.A.,
Al. Jerozolimskie 172,

 02-486 Warszawa
mazowieckie importer

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100 %

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100 %

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskażnik użytkowy

dopuszczalne wartości wskaźnika 
uzytkowego zmiany wymiarów po 
praniu dla 2 miejsc pomiarowych 

długości:
prawego przodu (-8,6)

środka tyłu (-6,7)

5

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskażnik użytkowy

dopuszczalne wartości wskaźnika 
użytkowego odporności 

wybarwień na pranie komunalne i 
domowe (stopień zabrudzenia bieli 

tkaniny 
bawełnianej 2-3)

3 do 4

odporność wybarwień 
na wodę - wskażnik 

użytkowy
zgodny z deklaracją 4

odporność wybarwień 
na pot alkaiczny - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją 4 / (3-4)

odporność wybarwień 
na pot kwaśny - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją 4 / (3-4)

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją 4

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją (2-3)

PPHU "NICOL" Danuta 
Bielak,

ul. Wierzbowa 87,
21-100 Lubartów

lubelskie producent
 przedsiębiorca podjął 
dobrowolne działania i 

skierował do zniszczeniazgodność deklaracji w 
zakresie wskażników 
użytkowych - jakość

Polska (UE)

53.

Koszulka niemowlęca,                       
kolor: żółty z 

wielobarwnym 
nadrukiem na 

przodzie wyrobu
kod kreskowy 
5907725013824

Polska (UE)

55.
Koszulka - odzież 

niemowlęca 

PPH PĄCZKA Barbara 
Pączka, Józef Pączka 

spółka jawna, 
Zakład Produkcyjny,                           

Głuchów 335,
37-100 Łańcut

podkarpackie producent
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

56.

Koszulka dziecięca, 
wielkość 128, kolor: 

niebieski z białą 
lamówką

Polska (UE)

P.P.H.i U.Dartom, 
Halina Kamienska,

ul. Szajnochy 20,
85-738 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie producent
zgodność deklaracji w 

zakresie składu 
surowcowego - jakość 

skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją  bawełna 100 %

zgodność deklaracji w 
zakresie wskażników 
użytkowych - jakość

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskażnik użytkowy

zmiana wymiarów po praniu dla 
trzech miejsc pomiarowych 

długości i trzech miejsc 
pomiarowych szerokości 

przekracza wartość dopuszczalną

oświadczenie o zgodności z 
normami PN-P-84004:2003, PN-P-

84752:2004 

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 95%, elastan 5%

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją obwód klatki piersiowej: 51 cm

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją rozmiar 62/47

60.
Koszulka z krótkim 

rękawem  
Indie

Mayoral Polska                    
Sp. z o. o.,

ul. Słomińskiego 19 lok. 
96,

00-195 Warszawa

mazowieckie
pierwszy 

dystrybutor

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100 %

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

61.

Legginsy niemowlęce 
dziewczęce 

(półśpiochy) So Cute 
PLU 214896

kod EAN 
2220002148960

Chiny

PEPCO Poland                     
Sp. z o.o.,

Os.Czecha 111,
 61-291 Poznań

wielkopolskie importer
zgodność deklaracji w 

zakresie składu 
surowcowego - jakość 

skład surowcowy zgodny z deklaracją 100% bawełna
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

62. Pajac                                                   Polska (UE)

Zakład Handlowo - 
Produkcyjny Dariusz,
ul. Żeromskiego 16a,                       
65-066 Zielona Góra

lubuskie producent
zgodność deklaracji w 

zakresie składu 
surowcowego - jakość 

skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100 %
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

59. Koszulka z łapką

PPHU Ewan Jadwiga 
Olszewska,

ul. Zajęcza 26,                           
63-200 Jarocin

wielkopolskie producentPolska (UE)

57.
Koszulka wielkość 

68/46 
Polska (UE)

producent
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją
58.

Koszulka Coccodrillo
W91-43202ONW-074

Polska (UE)
CDRL Sp. z o.o.,
ul. Kwiatowa 2,

64-100 Kościan, Pianowo
wielkopolskie

J M Jarosław Kwapiński, 
ul. Uprawna 22 B, 

97-300 Piotrków Tryb.
łódzkie

przedsiębiorca podjął 
dobrowolne działania i zwrócił 

do dostawcy (producenta)
producent
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

63.
Pajac dla dzieci

kod EAN 
2224030300505

Włochy (UE)

BabyCollection
Artykuły dla dzieci i 
niemowląt Justyna 

Kurek,
ul. Miła 12,

05-090 Raszyn-Rybie

mazowieckie
pierwszy 

dystrybutor

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją

bawełna 80%
poliamid 20%

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny zdeklaracją bawełna 100%

zgodność deklaracji w 
zakresie wskażników 
użytkowych - jakość

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny zdeklaracją obwód klatki piersiowej 48cm

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

zgodnie z przedstawioną w toku 
kontroli deklaracją z dnia 

05.02.2010 r. 
5

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskażnik użytkowy

zgodny z deklaracją
stopień zmiany barwy 4

stopień zabrudzenia bieli tkanin 
bawełna/wełna 4

odporność wybarwień 
na wodę - wskażnik 

użytkowy
zgodny z deklaracją

stopień zmiany barwy 4
stopień zabrudzenia bieli tkanin 

bawełna/wełna 4

odporność wybarwień 
na pot alkaiczny - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

stopień zmiany barwy 4
stopień zabrudzenia bieli tkanin 

bawełna/wełna 3-4

odporność wybarwień 
na pot kwaśny - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

stopień zmiany barwy 4
stopień zabrudzenia bieli tkanin 

bawełna/wełna 3-4

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

stopień zabrudzenia bieli tkaniny 
bawełnianej 4

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

stopień zabrudzenia bieli tkaniny 
bawełnianej 3

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją

wzrost 80
obwód klatki piersiowej 48

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100 %

zgodność deklaracji w 
zakresie wskażników 
użytkowych - jakość

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

65.
Pajacyk PJB-1213-B 

kod kreskowy 
5902891741213

Polska (UE)

64. Pajacyk Body Polska (UE)

Hurtimex S.A.,
ul. 28 Płk. Strzelców 

Kaniowskich 42,
90-640 Łódź

łódzkie producent
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

podkarpackie producent

P.P.H.U. Szwat,
ul. Lubelska 56, 
36-050 Sokołów 

Małopolski
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

zgodnie z przedstawioną w toku 
kontroli deklaracją z dnia 

08.02.2010 r. 
5

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskażnik użytkowy

zgodny z deklaracją
stopień zmiany barwy 3-4

stopień zabrudzenia bieli tkanin 
bawełna/wełna 3-4

odporność wybarwień 
na wodę - wskażnik 

użytkowy
zgodny z deklaracją

stopień zmiany barwy 4
stopień zabrudzenia bieli tkanin 

bawełna/wełna 4

odporność wybarwień 
na pot alkaiczny - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

stopień zmiany barwy 4
stopień zabrudzenia bieli tkanin 

bawełna/wełna 3-4

odporność wybarwień 
na pot kwaśny - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

stopień zmiany barwy 4
stopień zabrudzenia bieli tkanin 

bawełna/wełna 3-4

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

stopień zabrudzenia bieli tkaniny 
bawełnianej 4

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

stopień zabrudzenia bieli tkaniny 
bawełnianej 3

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją

wielkość 68:
obwód klatki piersiowej 61 cm,

długość rękawa  21 cm
oraz wielkość 74:

obwód klatki piersiowej 65 cm,
długość rękawa  23 cm

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją

bawełna 100 %

P.P.H.U. Lafel s.c.
E. A. Łabędzki, M. I. 

Febel,
ul. Inflnacka 4,

51-315 Wrocław

dolnośląskie producent

zgodność deklaracji w 
zakresie wskażników 
użytkowych - jakość

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

66.
Pajacyk kod 1036

kod kreskowy 
5907536701263

Polska (UE)
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

zgodnie z deklaracją 
z dnia 29.03.2010 r.                                           

6

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskażnik użytkowy

zgodny z deklaracją
stopień zmiany barwy 4 

stopień zabrudzenia bieli tkanin 
bawełna/wełna 4

odporność wybarwień 
na pot alkaiczny - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

stopień zmiany barwy 4 
stopień zabrudzenia bieli tkanin 

bawełna/wełna 3-4

odporność wybarwień 
na pot kwaśny - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

stopień zmiany barwy 4 
stopień zabrudzenia bieli tkanin 

bawełna/wełna 3-4

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

stopień zabrudzenia bieli tkaniny 
bawełnianej 4

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

stopień zabrudzenia bieli tkaniny 
bawełnianej 3

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją

bawełna 100 %

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją  bawełna 100%

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją

wzrost 62,  obwód klatki 
piersiowej 47

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

68.

Pajacyk bawełniany,                          
kolor: różowy z 
wielobarwnym 
nadrukiem na 

przodzie wyrobu
kod 1401

Polska (UE) producent

PPH PĄCZKA Barbara 
Pączka, Józef Pączka 

spółka jawna,
Zakład Produkcyjny 

Głuchów 335, 
37-100 Łańcut

podkarpackie

C & A Polska sp. z o.o.,
al. Jana Pawła II 80, 
00-175 Warszawa

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

mazowieckie importer

zgodność deklaracji w 
zakresie wskażników 
użytkowych - jakość

67.
Pajacyk Baby bieliz

kod kreskowy 
314/12/74057/831 SK

Chiny

Strona 20 z 73



rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 81%, poliester 19%

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

zgodnie z wymaganiami PN-P-
84004:2003 

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskażnik użytkowy

zgodny z deklaracją
zgodnie z wymaganiami PN - P- 

84 752:2004 

odporność wybarwień 
na pot alkaiczny - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

zgodnie z wymaganiami PN - P- 
84 752:2004 

odporność wybarwień 
na pot kwaśny - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

 zgodniez wymaganiami PN - P- 
84 752:2004 

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

zgodnie z wymaganiami PN - P- 
84 752:2004 

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

zgodnie z wymaganiami PN - P- 
84 752:2004 

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją obwód klatki piersiowej 66-69cm

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

Polska (UE)

KASiMOX Józef 
Pawłowski,

ul. Bukowa 46, Żychlin,
62-571 Stare Miasto

69. Piżama dziecięca wielkopolskie
zgodność deklaracji w 
zakresie wskażników 
użytkowych - jakość

producent
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy  zgodny z deklaracją bawełna 100%

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją 6

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskażnik użytkowy

zgodny z deklaracją
4-5 [stopień zmiany barwy 3-4;                                     
stopień zabrudzenia bieli 3-4]

odporność wybarwień 
na pot alkaiczny - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

4  [stopień zmiany barwy 4;                                     
stopień zabrudzenia bieli 4]

odporność wybarwień 
na pot kwaśny - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

4 [stopień zmiany barwy 4;                                     
stopień zabrudzenia bieli 4]

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

4    [stopień zabrudzenia bieli 
tkaniny bawełnianej 4]

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

3 [stopień zabrudzenia bieli 
tkaniny bawełnianej 3]

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
 zgodny z deklaracją 57-58

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy  zgodny z deklaracją bawełna 100%

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskażnik użytkowy
 zgodny z deklaracją 6

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskażnik użytkowy

 zgodny z deklaracją
4-5  [stopień zmiany barwy 3-4;                                     
stopień zabrudzenia bieli 3-4]

odporność wybarwień 
na pot alkaiczny - 

wskażnik użytkowy
 zgodny z deklaracją

4 [stopień zmiany barwy 4;                                     
stopień zabrudzenia bieli 4]

odporność wybarwień 
na pot kwaśny - 

wskażnik użytkowy
 zgodny z deklaracją

4 [stopień zmiany barwy 4;                                     
stopień zabrudzenia bieli 4]

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskażnik użytkowy
 zgodny z deklaracją

4 [stopień zabrudzenia bieli 
tkaniny bawełnianej 4]

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskażnik użytkowy
 zgodny z deklaracją

3 [stopień zabrudzenia bieli 
tkaniny bawełnianej 3]

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją 59-66

producent

Andrzej Możdżeń 
CORNETTE 

UNDERWEAR,                            
ul. Wojska Polskiego 75,

98-200 Sieradz

łódzkiePolska (UE)

Piżama chłopięca 
długi rękaw w kolorze 

oliwkowo-
pomarańczowym 

PATTY 
6221, EAN 

5907620507221

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

zgodność deklaracji w 
zakresie wskażników 
użytkowych - jakość

Polska (UE)

Andrzej Możdżeń 
CORNETTE 

UNDERWEAR,                            
ul. Wojska Polskiego 75,

98-200 Sieradz

łódzkie producent

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

zgodność deklaracji w 
zakresie wskażników 
użytkowych - jakość

71.

Piżama dziewczęca 
długi rękaw w kolorze 

różowym 
BRILLANCE 

6836, EAN 
5907620500666

70.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

zgodność deklaracji w 
zakresie wskażników 
użytkowych - jakość

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskażnik użytkowy

wartości wskaźnika użytkowego 
zmiany wymiarów po praniu dla 
wszystkich miejsc pomiarowych 

długości i szerokości przekraczają 
wartość dopuszczalną w normie
stwierdzono wartości od -16,1 do 

+7,6

PN-P-84004:2003
dopuszczalna wartość liczbowa 

wskaźnika   6

przedsiębiorca podjął 
dobrowolne działania i 

wstrzymał od obrotu i zwrócił 
do dostawcy (producenta, 

importera)

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją 5

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskażnik użytkowy

 zgodny z deklaracją
3-4  [stopień zmiany barwy 3-4;                                     
stopień zabrudzenia bieli 3-4]

odporność wybarwień 
na wodę - wskażnik 

użytkowy
zgodny z deklaracją

4  [stopień zmiany barwy 4;                                     
stopień zabrudzenia bieli 4]

odporność wybarwień 
na pot alkaiczny - 

wskażnik użytkowy
 zgodny z deklaracją

4 [stopień zmiany barwy 4;                                     
stopień zabrudzenia bieli 3-4]

odporność wybarwień 
na pot kwaśny - 

wskażnik użytkowy
 zgodny z deklaracją

4  [stopień zmiany barwy 4;                                     
stopień zabrudzenia bieli 3-4]

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

4 [stopień zabrudzenia bieli 
tkaniny bawełnianej 4]

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

3  [stopień zabrudzenia bieli 
tkaniny bawełnianej 3]

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją 100 % bawełna

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją 104/56

producent

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

74.

Spodnie, wielkość 104, 
kolor: zielony

kod 
kreskowy:5907707016

400

Polska (UE)
Cotton s.c. H.E. Rośniak,

ul. Liściasta 17,
91-357 Łódź

łódzkie
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

zgodność deklaracji w 
zakresie wskażników 
użytkowych - jakość

73.

Półśpioszek PS-BBP2-
68, wielkość 68, kolor 
biało-żółto-beżowo-
zielono-seledynowy

Polska (UE)
Z.P.H. BATYR, 

ul. Zduńska 30a, 
98-220 Zduńska Wola

łódzkie producent

72.

Podkoszulka 
dziewczęca 

"GOLD YILDIZ"
kod kreskowy 
5904356340054

Turcja mazowieckie importer

"DUMAN" Polska              
Sp. z o.o.,

ul. Rumuńska 28a,
05-816 Michałowice

k/Warszawy
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

75.
Spodnie niemowlęce 

5L1718
Chiny

KOMEX S.A.,
Al. Jerozolimskie 172,

 02-486 Warszawa
mazowieckie importer

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100 %

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

76.
Spodnie welur
kod kreskowy 
5905408072015

Polska (UE)

Krawiectwo Ogólne MK 
Golińscy,

Składowa 25,
41-500 Chorzów

śląskie producent
zgodność deklaracji w 

zakresie składu 
surowcowego - jakość 

skład surowcowy zgodny z deklaracją
bawełna 76%, 
poliester 24%

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

77.
Spodnie ze sztruksu 

prążek dzianina
Polska (UE)

GAMET Elzbieta i 
Tadeusz Garnysz,
ul. Zachodnia 32,   
95-020 Justynów

łódzkie producent
zgodność deklaracji w 

zakresie składu 
surowcowego - jakość 

skład surowcowy
bawełna 60,3%                                     
poliester 39,7%

bawełna 80%
poliester 20%

skierowano do poprawy 
oznakowania

78.
Spodnie dżinsowe

AY2501317-1
Turcja

OTYL Janusz Czarnocki,
ul. Kondratowicza 25,

 03-285 Warszawa
mazowieckie importer

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 98%, elastan 2%

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

79.
Spodnie dresowe

AY165443-1
Turcja

OTYL Janusz Czarnocki,
ul. Kondratowicza 25,

 03-285 Warszawa
mazowieckie importer

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy

cały wyrób - bawełna 53%, poliester 
46,8%, elastan 0,2%, dzianina 
podstawowa - bawełna 47%, 

poliester 53%, dzianina 
ściągaczowa - bawełna 98,5%, 

elastan 2%

bawełna 75%, poliester 25%

przedsiębiorca podjął 
dobrowolne działania i 
skierował do poprawy 

oznakowania

80.

Spodnie Z91-
20101ENE-122

kod EAN 
590470516292400122

nie ustalono

CDRL Sp. z o.o.
Pianowo

ul. Kwiatowa 2,
64-000 Kościan

wielkopolskie importer
zgodność deklaracji w 

zakresie składu 
surowcowego - jakość 

skład surowcowy zgodny z deklaracją 100% bawełna
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

81. Spodnie dresowe Polska (UE)

P.P.H.U. Ultex                         
Urszula Kołodziejczyk,

ul. Jeziorna 71,
 97-300 Piotrków 

Trybunalski

łódzkie producent
zgodność deklaracji w 

zakresie składu 
surowcowego - jakość 

skład surowcowy zgodny zdeklaracją bawełna 75%, poliester 25%
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy bawełna 80,5 %,  poliester 19,5 % bawełna 80 %, poliester 20 %

zgodność deklaracji w 
zakresie wskażników 
użytkowych - jakość

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskażnik użytkowy

zgodny z deklaracją 4

zgodność deklaracji w 
zakresie wskażników 
użytkowych - jakość

odporność wybarwień 
na wodę - wskażnik 

użytkowy
zgodny z deklaracją 4 i 3-4

zgodność deklaracji w 
zakresie wskażników 
użytkowych - jakość

odporność wybarwień 
na prasowania wilgotne - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją 3 do 4

zgodność deklaracji w 
zakresie wskażników 
użytkowych - jakość

odporność wybarwień 
na pot alkaiczny - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją 3 do 4 oraz 3

zgodność deklaracji w 
zakresie wskażników 
użytkowych - jakość

odporność wybarwień 
na pot kwaśny - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją 3 do 4 oraz 3

zgodność deklaracji w 
zakresie wskażników 
użytkowych - jakość

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją 4

zgodność deklaracji w 
zakresie wskażników 
użytkowych - jakość

odporność wybarwień 
na pot kwaśny - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją 3 do 4

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy

w przeliczeniu na cały wyrób:
poliester 71,6%, wiskoza 11,5%, 
poliamid 9,7%, bawełna 5,2%, 

elastan 2,0%

bawełna 13%
poliester 87%

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją

rozmiar 122
obw. kl. p. 63
obw. pasa 58

obw. bioder 68

84. Sweterek 131E7 Polska (UE)

P.P.H.U. Jomar 
Bronisław Jurmanowicz,

ul. Konopnickiej 12,
26-600 Radom

mazowieckie producent
zgodność deklaracji w 

zakresie składu 
surowcowego - jakość 

skład surowcowy zgodny z deklaracją akryl 100%
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

83. Sukienka Malwina Polska (UE)
Ewaline Ewa Zawadzka,

ul. A. Puszkina 80,
92-516 Łódź

łódzkie producent

przedsiębiorca podjął 
dobrowolne działania i 
skierował do poprawy 

oznakowania

pomorskie82.
Spodnie

EAN 5900895108605
Chiny importer

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

LPP S.A.,
ul. Łąkowa 39/44,

 80-769 Gdańsk
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją

bawełna 55% 
akryl 45% 

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją obwód klatki piersiowej 55cm

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

86.

Śpioch niemowlęcy 
PLU211276 

kod kreskowy 
22200021122763

Australia
Pepco Poland Sp. z o.o.,

Os. Czecha 111,                                 
61-291 Poznań 

wielkopolskie importer
zgodność deklaracji w 

zakresie składu 
surowcowego - jakość 

skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100 %
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

87.
Śpiochy, wielkość 74, 

kolor: zielony
Polska (UE)

Zakład Krawiecko-
Bieliźniarski Janka, 

Janina Turek,
ul. Bukowa 9,

88-100 Inowrocław

kujawsko-pomorskie producent
zgodność deklaracji w 

zakresie składu 
surowcowego - jakość 

skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją 45

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją obwód klatki piersiowej: 49-51

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją  bawełna 100%

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją rozmiar 62/47

91. Tunika 052E5 Polska (UE)

P.P.H.U. Jomar 
Bronisław Jurmanowicz,

ul. Konopnickiej 12,
26-600 Radom

mazowieckie producent
zgodność deklaracji w 

zakresie składu 
surowcowego - jakość 

skład surowcowy zgodny z deklaracją akryl 100%
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

90. Śpioszek Zuzia Polska (UE) wielkopolskie
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją
producent

PPHU Ewan Jadwiga 
Olszewska,

ul. Zajęcza 26,                           
63-200 Jarocin

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

89. Śpiochy bawełniane Polska (UE)

PPH  „PĄCZKA” 
Barbara Pączka, Józef 

Pączka  Sp. jawna,
Głuchów 335,
37-100 Łańcut

podkarpackie producent

CDRL Sp. z o.o.
Pianowo,

 ul. Kwiatowa 2,
64-000 Kościan

wielkopolskie importer

88.
Śpiochy, wielkość 56, 

kolor: biały
Polska (UE)

F.H.U. Zdzisław Kosek,
ul. Smukalska 84,
85-406 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie producent

85.

Sweter Z91-72801BIK-
086

kod EAN 
590470516196500086

nie ustalono
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

92.

Tunika - bluzka 
dziewczęca

symbol G92013 
Maracor 20

Kolor : na białym tle 
granatowo-niebiesko-
czarno-beżowy druk

Chiny

Bogdan Rol
Sklep KARO,

ul. Komorowicka 6,
43-300 Bielsko-Biała

śląskie
pierwszy 

dystrybutor

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy

bawełna 77,3 %
wiskoza 22,7 %

deklarowany na etykiecie 
jednostkowej
bawełna 50% 

poliamid 50 %
oraz wszywce informacyjnej

bawełna 50 %
microfibres 50%

przedsiębiorca podjął 
dobrowolne działania i zwrócił 

do dostawcy (producenta, 
importera)

93.

T-shirt dziewczęcy 
bez rękawów 

So Cute PLU 218137 
kod EAN 

2220002181370

Chiny

PEPCO Poland                      
Sp. z o.o.,

Os.Czecha 111,
61-291 Poznań

wielkopolskie importer
zgodność deklaracji w 

zakresie składu 
surowcowego - jakość 

skład surowcowy zgodny z deklaracją 100% bawełna
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

zgodnie z wymaganiami PN-P-
84004:2003 

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskażnik użytkowy

zgodny z deklaracją
zgodnie z wymaganiami PN - P- 

84 752:2004 

odporność wybarwień 
na pot alkaiczny - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

zgodność z wymaganiami PN - P- 
84 752:2004 

odporność wybarwień 
na pot kwaśny - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

zgodnie z wymaganiami PN - P- 
84 752:2004 

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

zgodnie z wymaganiami PN - P- 
84 752:2004 

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskażnik użytkowy
zgodny z deklaracją

zgodnie z wymaganiami PN - P- 
84 752:2004 

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją rozmiar 128

94. T-shirt dziewczęcy Polska (UE)

PEPCO Poland                    
Sp. z o.o., 

Os. Czecha 111,
61-291 Poznań

wielkopolskie producent
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

zgodność deklaracji w 
zakresie wskażników 
użytkowych - jakość
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

95.

Ubranko dziecięce 
spodnie i bluza 

kod EAN 
2014077389430, 

symbol 36478009

Niemcy (UE)

Firma M&P,
magazyn, 

ul. Końcowa 3B,
 66-460 Witnica

lubuskie
pierwszy 

dystrybutor

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją 80% bawełna, 20% poliester

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

96.
Ubiór dziecięcy 

sweterek
Polska (UE)

P.U.H. Kada Monika 
Kosno,

ul. Wschodnia 31/1,
26-600 Radom

mazowieckie producent
zgodność deklaracji w 

zakresie składu 
surowcowego - jakość 

skład surowcowy zgodny z deklaracją akryl 100%
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

przekroczone wartości wskaźnika 
użytkowego zmiany wymiarów po 

praniu i suszeniu dla 4 miejsc 
pomiarowych szerokości; wyrób 

niezgodny z postanowieniem 
normy  PN-P-84004:2003*

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
  PN-P 84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na pot alkaiczny - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
  PN-P 84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na pot kwaśny - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
  PN-P 84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
  PN-P 84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
  PN-P 84752:2004

brak deklaracji

Body, wielkość: 62, 
kolor: na białym tle 
drukowane paski w 
kolorze błękitnym, 

granatowym i 
zielonym oraz rękawy 
w kolorze błękitnym

kod kreskowy: 
5903978173378

Polska (UE)

P.W. First Zenon 
Zamiatowski,
ul. Widok 36,

85-357 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie

BIELIZNA OSOBISTA 

97. producent
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracjąwskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%

wskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

przekroczone wartości wskaźnika 
użytkowego zmiany wymiarów po 

praniu i suszeniu dla 5 miejsc 
pomiarowych długości; wyrób 
niezgodny z postanowieniem 

normy  PN-P-84004:2003*

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskaźnik użytkowy

zgodny z deklaracją                                                   5 stopni

odporność wybarwień 
na pot alkaiczny - 

wskaźnik użytkowy
zgodny z deklaracją                                                   5 stopni

odporność wybarwień 
na pot kwaśny - 

wskaźnik użytkowy
zgodny z deklaracją                                                   5 stopni

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy
zgodny z deklaracją                                                   5 stopni

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy
zgodny z deklaracją                                                   5 stopni

Body, krótki rękaw, 
jakość pierwsza, 

wielkość: 68, kolor 
różowy 

Polska (UE)

Produkcja bielizny 
Jakobi Jadwiga 

Kowalska,
ul. Cienista 18,
87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie producent

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją 

producenta w zakresie składu 
surowcowego, brak deklaracji 
w odniesieniu do pozostałych 

parametrów

zgodność deklaracji w 
zakresie wskaźników 
użytkowych - jakość

98.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

przekroczone dopuszczalne 
wartości wskaźnika uzytkowego 
zmiany wymiarów po praniu i 
suszeniu dla wszystkich miejsc 

pomiarowych długości od 
najniższego punktu podkroju pachy 
do dolnej krawędzi przodu - lewa (-

8,0) i prawa (-8,1)

nie więcej niż 6

odporność wybarwień 
na pranie - wskaźnik 

użytkowy
zgodny z deklaracją (3-4)

odporność wybarwień 
na pot alkaiczny - 

wskaźnik użytkowy
zgodny z deklaracją 4

odporność wybarwień 
na pot kwaśny - 

wskaźnik użytkowy
zgodny z deklaracją 4

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy
zgodny z deklaracją 4

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy
zgodny z deklaracją 3

Body niemowlęce Polska (UE)

Pracownia konfekcji 
Niemowlęcej OLA 

Bernadeta Kowalczyk-
Baran,

ul. Cyrulicza 4,
20-220 Lublin

lubelskie99. producent

brak działań, gdyż brak 
kwestionowanego wyrobu u 

przedsiębiorcy
(liczność partii, z której 
pobrano próbę - 6 szt., 3 

przebadano i 3 zostały jako 
próbka kontrolna)

zgodność deklaracji w 
zakresie wskaźników 
użytkowych - jakość
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

stwierdzone wartości wskaźnika 
użytkowego zmiany wymiarów po 
praniu i suszeniu dla dwóch miejsc 

pomiarowych długości 
przekraczają wartość dopuszczalną 

w normie 
PN -P-84004:2003 

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84752:2004   

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84752:2004  

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84752:2004

brak deklaracji

importer
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracjąwskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

Body free juniors, 
kod kreskowy 
3442000000005

Turcja

FRJ "FREE JUNIORS"                              
Sp. z o.o.,

ul. Nadrzeczna 7A, 
05-552 Wólka Kosowska

mazowieckie100.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy bawełna 100% bawełna 100%

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

wartości wskaźnika użytkowego 
zmiany wymiarów po praniu dla 

czterech miejsc pomiarowych 
długości i szerokości przekraczają 

wartość dopuszczalną 
stwierdzono wartości od -10,5 do 

+7,0

Wymagania jakościowe Varner 
Group wersja 02.2009r.

(nie więcej niż 5)

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskaźnik użytkowy

zgodny z deklaracją

Wymagania jakościowe Varner 
Group wersja 02.2009r.

dopuszczalna wartość liczbowa 
wskaźnika   3-4

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

zgodny z deklaracją

Wymagania jakościowe Varner 
Group wersja 02.2009r.

dopuszczalna wartość liczbowa 
wskaźnika  3- 4

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

zgodny z deklaracją

Wymagania jakościowe Varner 
Group wersja 02.2009r.

dopuszczalna wartość liczbowa 
wskaźnika  3-4

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy
zgodny z deklaracją

Wymagania jakościowe Varner 
Group wersja 02.2009r.

dopuszczalna wartość liczbowa 
wskaźnika   4

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy
zgodny z deklaracją

Wymagania jakościowe Varner 
Group wersja 02.2009r.

dopuszczalna wartość liczbowa 
wskaźnika   3-4

Body niemolęce długi 
rękaw 

"Mohini Baby"
kod kreskowy 
7050200653196

Chiny

"VARNER POLSKA", 
LTD Sp. z o.o.,

ul. Ogrodowa 58,
00-876 Warszawa

mazowieckie importer
przedsiębiorca podjął 

dobrowolne działania i 
wstrzymał od obrotuzgodność deklaracji w 

zakresie wskaźników 
użytkowych - jakość

101.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją                                                   95% bawełna, 5% elastan

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84004:2003

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

Bokserki 
młodzieżowe NC 

natural club model 
TBE-011

Chiny

"KLAS" Lidia 
Andrzejczak,
Modlica 101, 

95-080 Tuszyn

łódzkie
pierwszy 

dystrybutor
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją
wskaźniki użytkowe - 

brak deklaracji 
producenta

102.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją 100 % poliester

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
 PN-P-84004:2003

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją

wielkość 7-8 lat (128)
obwód klatki piersiowej 64

obwód pasa 58

Chłopięcy szlafrok
art. nr AW-09 KD 

92408899
kod EAN 

5051740959078

Chiny

TESCO POLSKA                
Sp. z o.o.,

ul. Kapelanka 56,
30-347 Kraków

małopolskie importer
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

wskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta
103.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją 100 % bawełna

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84004:2003

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na pranie domowe i 

komunalne- wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

Figi dla nastolatki, 
dziewczęce HEY teen, 

kolor czarny 
kod kreskowy  
5904765364870

Chiny
PH  KEY sp. z o.o.,

ul. Wilcza 27, 
50-429 Wrocław

dolnośląskie importer
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją
wskaźniki użytkowe - 

brak deklaracji 
producenta

104.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy  zgodny z deklaracją bawełna 100%

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84004:2003 

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84752:2004   

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84752:2004   

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84752:2004

brak deklaracji

Figi cienki prążek, 
kod kreskowy 
5906948400757

Polska (UE)

Zakład Konfekcyjny 
"GAMEX" s.c. Robert 

Mosionek Justyna 
Osóbka,

ul. Stara Wola, 
Gołębiowska 37, 

Radom

mazowieckie producent
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją
wskaźniki użytkowe - 

brak deklaracji 
producenta

105.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 77% poliester 23%

zgodność  wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją obw.kl.piers. 40 i 48

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84004:2003

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P 84752:2004 

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkalicznego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P 84752:2004 

brak deklaracji

odporność wybarwień 
nadziałanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P 84752:2004 

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P 84752:2004 

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P 84752:2004 

brak deklaracji

Kaftanik kolor 
niebieski

Polska (UE)

Amaz Zakład 
Konfekcyjny,

ul. Franciszkańska 119, 
91-845 Łódź

łódzkie producent
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

wskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

106.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją cotton 95%, elastane 5%

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84004:2003

brak deklaracji 

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P 84752:2004 

brak deklaracji 

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P 84752:2004 

brak deklaracji 

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P 84752:2004 

brak deklaracji 

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P 84752:2004 

brak deklaracji 

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P 84752:2004 

brak deklaracji 

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją  bawełna 100 %

wskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

wartości wskaźnika zmiany 
wymiarów po praniu dla 8 miejsc 
pomiarowych długości i 1 miejsca 

pomiarowego szerokości 
przekraczają wartość dopuszczalną 

w normie PN-P 84004:2003

brak deklaracji

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją

rozmiar 128 - obw. kl. p. 64, obw. 
pasa 58, rozmiar 140 - obw. kl. p. 

68, obw. pasa 61

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracjąwskaźniki użytkowe - 

brak deklaracji 
producenta

Komplet dziewczęcy 
model 40432

kod kreskowy 
5904160098639

Polska (UE)

"Wadima" Lidia 
Waśniewska,
ul. Prymasa S. 

Wyszyńskiego 11D, 
05-220 Zielonka k. 

Warszawy

mazowieckie producent

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją 

producenta w zakresie składu 
surowcowego, brak deklaracji 
w odniesieniu do pozostałych 

parametrów

Komplet dziecięcy 
(majtki i top) Disney 

Sport Princessa 
    nr artykułu 3466, 

kod kreskowy 
842239063349                                 

Hiszpania (UE)
pierwszy 

dystrybutor

Deseo sp.j.,
ul. Smoleńsk 13,                               
31-112 Kraków

małopolskie107.

108.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

przekracza wartość dopuszczalną
w normie PN-P-84004:2003
winno być nie więcej niż 6

jest w wszystkich miejscach 
długości spiochów od -6,8 do -9,8 
oraz w pięciu miescach długości 

kaftanika od -7 do -14,9

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na pranie domowe i 

komunalne- wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją

wielkość 56
obw. kl. piersiowej 36

HIT MALINA 
Krawiectwo Lekkie 

Halina Malina,
ul. Ratuszowa 1,
40-378 Katowice

śląskie producent

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją 

producenta w zakresie składu 
surowcowego, brak deklaracji 
w odniesieniu do pozostałych 

parametrów

wskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

Komplet niemowlęcy
(śpiochy + kaftanik)

kolor ciemnoróżowy i 
jasnoróżowy 

Polska (UE)109.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją 100%bawełna

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją obwód klatki piersiowej 36cm

wskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

zmiana wymiarów po 
praniu - wskaźnik 

użytkowy

dla wszystkich miejsc 
pomiarowych stwierdzono 

przekroczenie wartości 
dopuszczalnej

w normie  PN-P-84004:2003
(stwierdzono-6,6%)

brak deklaracji -zgodnie z normą -  
wartość dopuszczalna 6% 

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%

wielkości deklarowanej 
z rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
 zgodny z deklaracją obwód klatki piersiowej 68 cm

zmiana wymiarów po 
praniu - wskaźnik 

użytkowy
 zgodny z deklaracją nie więcej niż 6

odporność wybarwień 
na pranie - wskaźnik 

użytkowy
 zgodny z deklaracją 3-4 stopnie

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

 zgodny z deklaracją 4 stopnie

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

 zgodny z deklaracją 4 stopnie

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy
 zgodny z deklaracją 4 stopnie

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy
 zgodny z deklaracją 3 stopnie

Koszulka Polska (UE)
Z.P.H. Batyr, 

ul. Zduńska 30A,
 98-220 Zduńska Wola

łódzkie producent

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją 

producenta w zakresie składu 
surowcowego, brak deklaracji 
w odniesieniu do pozostałych 

parametrów

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

zgodność deklaracji w 
zakresie wskaźników 
użytkowych - jakość

Koszulka dziewczęca,
symbol 0912

Polska (UE) producent
PPHU MARTEX s.c.,

Bartoszów 68, 
59-241 Legnickie Pole

dolnośląskie

110.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%

wskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
  PN-P 84004:2003

brak deklaracji

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją 100 % bawełna

wskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
  PN-P 84004:2003

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskaźnik użytkowy

zgodny z deklaracją 4-5 stopni

odporność wybarwień 
na pot alkaiczny - 

wskaźnik użytkowy
zgodny z deklaracją 4-5 stopni

odporność wybarwień 
na pot kwaśny - 

wskaźnik użytkowy
zgodny z deklaracją 4-5 stopni

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy
zgodny z deklaracją 4-5 stopni

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy
zgodny z deklaracją 4 stopnie

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100 %

wskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84004:2003

brak deklaracji

Koszulka, wielkość: 
56, kolor: biały

Polska (UE)

P.W. First Zenon 
Zamiatowski,
ul. Widok 36,

85-357 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie producent
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

Produkcja bielizny 
Jakobi, Jadwiga 

Kowalska,
ul. Cienista 18,
87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie producent
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

zgodność deklaracji w 
zakresie wskaźników 
użytkowych - jakość

Koszulka niemowlęca Polska (UE)

Zakład Produkcji 
Konfekcji Dziecięcej i 

Niemowlęcej Boart 
Bożena Kosterna,

ul. Kochanowskiego 48,
26-600 Radom

łódzkie producent
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

Koszulka krótki 
rękaw, jakość 

pierwsza, wielkość: 
110, kolor: czerwony 

Polska (UE)

112.

113.

114.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją 100% bawełna

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

dla trzech miejsc pomiarowych 
stwierdzono przekraoczenie 

wartości dopuszczalnej
w normie  PN-P-84004:2003

(stwierdzono od -8,1% do -9,7 %, 
dopuszczalna 6%)

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na pranie domowe i 

komunalne- wskaźnik 
użytkowy

stwierdzono przekraoczenie 
wartości dopuszczalnej

w normie  PN-P-84752:2004
(stwierdzono stopień zmiany barwy 
4-5, dopuszczalny 3-4 oraz stopień 

zabrudzenia bieli tkanin 
bawełna/wełna 3/5, dopuszczalny                                                   

3-5)

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

zgodny z normą 
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

zgodny z normą 
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

Majtki chłopięce                          
3-pack

kod kreskowy 
5906952057015

nie ustalono nie ustalono nie ustalono nie ustalono

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją 

producenta w zakresie składu 
surowcowego, brak deklaracji 
w odniesieniu do pozostałych 

parametrów

wskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

115.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%

zmiana wymiarów po 
praniu - wskaźnik 

użytkowy
 zgodny z deklaracją nie więcej niż 6

odporność wybarwień 
na pranie - wskaźnik 

użytkowy
 zgodny z deklaracją 3-4 stopnie

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

zgodny z deklaracją 4 stopnie

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

 zgodny z deklaracją 4 stopnie

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy
 zgodny z deklaracją 4 stopnie

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy
zgodny z deklaracją 3 stopnie

Majtki chłopięce 
1W1705

kod kreskowy 
5900298255098

Chiny
KOMEX S.A., 

Al. Jerozolimskie 172,
 02-486 Warszawa

mazowieckie importer
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją
zgodność deklaracji w 
zakresie wskaźników 
użytkowych - jakość

116.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją 100 % bawełna

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84004:2003

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy

Stwierdzone wartości wskaźnika 
użytkowego odporności  

wybarwień na tarcie mokre w 
kierunku wzdłużnym i 

poprzecznym przekracza wartość 
dopuszczalną w normie

PN-P-84752:2004

brak deklaracji

Majtki dziecinne, 
wielkość XL, kolor 

kremowy z 
nadrukiem granatowo-

żółto-zielonym, 

Chiny

VINH-NHUNG-
CUONG sp. z o.o. (dane 

zweryfikowane po 
zakończeniu kontroli),
ul. Nadrzeczna 12A, 

05-552 Wólka Kosowska

mazowieckie
pierwszy 

dystrybutor

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją 

producenta w zakresie składu 
surowcowego, brak deklaracji 
w odniesieniu do pozostałych 

parametrów

wskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

117.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawelna 100%

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

wyrob nie zgodny z normą
PN-P 84004:2003 

długość środka przodu -7,7; 
długość środka tyłu -6,4

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób jest niezgodny z  normą 
PN-P 84752:2004 

stopień zmiany barwy: dzianina 
biała drukowana 4-5; dzianina 

czerwona 4-5; stopień zabrudzenia 
bieli tkanin: dzianina biała 

drukowana  bawełna/wełna 4-5/4-5; 
dzianina czerwona bawełna/wełna 

2-3/4 

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób jest niezgodny z  normą 
PN-P 84752:2004 

stopień zmiany barwy:dzianina 
biała i czerwona drukowana 
bawełna/wełna 4-5; stopień 

zabrudzenia bieli tkanin: dzianina 
biała drukowana bawelna/wełna 4-

5/4-5; dzianina czerwona 
bawełna/wełna 2-3/3-4

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P 84752:2004 

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy

wyrób jest niezgodny z  normą 
PN-P 84752:2004 *

stopień zabrudzenia bieli tkaniny 
bawełnianej w kierunku 

wzdłużnym: dzianina biała 
drukowana 4, dzianina czerwona 2-

3, w kierunku poprzecznym: 
dzianina biała drukowana 4, 

dzianina czerwona 2-3 

brak deklaracji

Majtki dziecięce  B51 
KDP 

kod kreskowy 
8697840092634

Turcja
Donella sp. z o.o.,

ul. Wspólna 39, 
05-090 Janki

mazowieckie importer

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją 

producenta w zakresie składu 
surowcowego, brak deklaracji 
w odniesieniu do pozostałych 

parametrów

wskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

118.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%

zmiana wymiarów po 
praniu - wskaźnik 

użytkowy

dla wszystkich miejsc 
pomiarowych stwierdzono 

przekroczenie wartości 
dopuszczalnej

w normie  PN-P-84004:2003
(stwierdzono od -6,6% do -13 %)

brak deklaracji -zgodnie z normą - 
wartość dopuszczalna 6% 

odporność wybarwień 
na pranie - wskaźnik 

użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84752:2004        

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84752:2004        

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84752:2004        

brak deklaracji

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją 100% bawełna

zmiana wymiarów po 
praniu - wskaźnik 

użytkowy

wyrób zgodny z normą
 PN-P-84004:2003

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na pranie - wskaźnik 

użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84752:2004        

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84752:2004        

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84752:2004        

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84752:2004        

brak deklaracji

Majtki dziewczęce                               
3-pack

kod kreskowy 
5906952057015

nie ustalono nie ustalono nie ustalono nie ustalono

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją 

producenta w zakresie składu 
surowcowego, brak deklaracji 
w odniesieniu do pozostałych 

parametrów

wskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

Majtki dziewczęce 
kod kreskowy 
5901436802198

Chiny
Jan Dyskont Sp. z o.o.,
ul. Modrzewiowa 54,

05-555 Janówek
mazowieckie importer

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracjązwskaźniki użytkowe - 

brak deklaracji 
producenta

119.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy  zgodny z deklaracją  bawelna 100 %

zmiana wymiarów po 
praniu - wskaźnik 

użytkowy
 zgodny z deklaracją nie więcej niż 6

odporność wybarwień 
na pranie - wskaźnik 

użytkowy
 zgodny z deklaracją 3-4 stopnie

odporność wybarwień 
nadziałanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

zgodny z deklaracją 4 stopnie

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

 zgodny z deklaracją 4 stopnie

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy
 zgodny z deklaracją 4 stopnie

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy
 zgodny z deklaracją 3 stopnie

Piżama dziewczęca 
4W 1817, 

kod kreskowy 
5900298382541

Chiny
KOMEX S.A., 

Al. Jerozolimskie 172,
 02-486 Warszawa

mazowieckie importer
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją
zgodność deklaracji w 
zakresie wskaźników 
użytkowych - jakość
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100 %

odporność wybarwień 
na praniedomowe i 

komunalne - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P 84752:2004 

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P 84752:2004 

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P 84752:2004 

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P 84752:2004 

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P 84752:2004 

brak deklaracji

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

wymiary po praniu i suszeniu dla 
dwóch miejsc pomiarowych 

długości oraz wszystkich miejsc 
pomiarowych szerokości 

przekraczają wartość dopuszczalną 
w normie PN-P-84004:2003 

brak deklaracji

Piżama dziewczęca 
wzór"Literki"

Polska (UE)

P.P.H.U "SUKCES"                             
Jarosław Kwiatkowski,

ul.Konstytucji 3 Maja 34,                     
97-200 Tomaszów 

Mazowiecki

łódzkie producent

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją 

producenta w zakresie składu 
surowcowego, brak deklaracji 
w odniesieniu do pozostałych 

parametrów

wskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

122.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100 %

zgodność deklaracji w 
zakresie wskaźników 
użytkowych - jakość

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

przekroczona wartość wskaźnika 
zmiany wymiarów po praniu i 

suszeniu dla trzech miejsc 
pomiarowych długości. 

Stwierdzone wartości: -7,1;-7,1;-7,3 
%

 nie więcej niż  6

zgodność  wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją 63; 64 cm

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskaźnik użytkowy

zgodny z deklaracją 4

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

zgodny z deklaracją 4

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

zgodny z deklaracją 4

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy
zgodny z deklaracją 4

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy
zgodny z deklaracją 3

Piżama dziecinna Polska (UE)

DON Zakład 
Dziewiarsko 

Konfekcyjny s.c. J.K.P. 
Dondziło,

ul. Wojska Polskiego 67,                        
98-200 Sieradz

łódzkie producent

przedsiębiorca podjął 
dobrowolne działania i 

skierował do 
zagospodarowania w sposób 

nie związany ze sprzedażą dla 
konsumentów

zgodność deklaracji w 
zakresie wskaźników 
użytkowych - jakość
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84004:2003

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84752:2004   

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84752:2004  

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84752:2004

brak deklaracji

Piżama dziewczęca 
Hello Kitty

kod kreskowy 
5908213303718                 

Bangladesz
E plus M sp. z o.o.,

ul. Kolejowa 19,                        
05-500 Stara Iwiczna

mazowieckie importer
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracjąwskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

124.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją obw.klatki piersiowej 52-56

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

zmiany wymiarów po praniu i 
suszeniu dla pięciu miejsc 

pomiarowych długości bluzy 
przekraczają wartość 

dopuszczalną.zawartą w 
PN -P-84004:2003

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84752:2004   

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84752:2004  

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84752:2004

brak deklaracji

Piżama dziewczęca 
(bluza i spodnie) 

"NATALKA", 
kod kreskowy 
5903939866936

Polska (UE)

"ITALIAN FASHION BY 
GUAZZONE" Sp. z o.o.,

ul. Ossowska 41A,                        
05-220 Zielonka

mazowieckie producent

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją 

producenta w zakresie składu 
surowcowego, brak deklaracji 
w odniesieniu do pozostałych 

parametrówwskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

125.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84004:2003 

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84752:2004   

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84752:2004   

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84752:2004   

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84752:2004   

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84752:2004   

brak deklaracji

Piżama chłopięca PLU 
223363, 

kod kreskowy 
2220002233635

Chiny
Pepco Polaand Sp. z o.o.,

os. Czecha 111, 
61-291 Poznań

wielkopolskie importer
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracjąwskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

126.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84004:2003 

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84752:2004   

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84752:2004   

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84752:2004   

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84752:2004   

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84752:2004   

brak deklaracji

Piżama dziewczęca Polska (UE)

P.P.H.U. "ŻAKO" Hanna 
Kowalczyk,

ul. Garwolińska 37, 
08-110 Siedlce

mazowieckie producent
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracjąwskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

127.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

wartości wskaźnika użytkowego 
zmiany wymiarów po praniu i 
suszeniu dla jednego miejsca 

pomiarowego szerokości 
przekracza wartość dopuszczalną w 

normie PN-P-84004:2003
stwierdzono wartości od -4,8 do 

+6,8

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z 
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z 
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z 
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z 
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy

wartości wskaźników użytkowych 
odporności wybarwień na tarcie 
mokre w kierunku wzdłużnym i 

poprzecznym przekraczają wartości 
dopuszczalne w normie PN-P-

84752:2004
stwierdzono wartości 2-3

brak deklaracji

Piżama dziecięca 
"Babybaby"

nr artykułu 764217
Bangladesz

"KappAhl" Polska                             
Sp z o.o.,

ul. Leszno 12,
01-192 Warszawa

mazowieckie
pierwszy 

dystrybutor

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją 

producenta w zakresie składu 
surowcowego, brak deklaracji 
w odniesieniu do pozostałych 

parametrów

wskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

128.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy  zgodny z deklaracją 100% bawełna

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

Wartości wskaźnika zmiany 
wymiarów po praniu dla 9 miejsc 
pomiarowych długości i 1 miejsca 

pomiarowego szerokości 
przekraczają wartość dopuszczalną 

w normie PN-P 84004:2003

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy  zgodny z deklaracją bawełna 100% 

zmiana wymiarów po 
praniu - wskaźnik 

użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84004:2003

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na pranie - wskaźnik 

użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

Piżama bawełniana Polska (UE)

P.P.H. ANIA Barbara 
Kwiatkowska,

ul. Konstytucji 3-go 
Maja 34,

97-200 Tomaszów 
Mazowiecki 

mazowieckie producent

brak działań, gdyż wyrób 
jestzgodny z deklaracją 

producenta w zakresie składu 
surowcowego, brak deklaracji 
w odniesieniu do pozostałych 

parametrów

wskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

Piżama dziewczęca 
MIFFY

kod kreskowy 
11618/304030

Chiny

KappAhl Polska                   
Sp. z o.o.,

ul. Leszno 12,
01-192 Warszawa

mazowieckie
pierwszy 

dystrybutor
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracjąwskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

129.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy bawełna 100% bawełna 100% 

zmiana wymiarów po 
praniu - wskaźnik 

użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84004:2003

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na pranie - wskaźnik 

użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy bawełna 100% bawełna 100% 

zmiana wymiarów po 
praniu - wskaźnik 

użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84004:2003

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na pranie - wskaźnik 

użytkowy

wyrób niezgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak odporności na wodę
brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkalicznego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób niezgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak odporności na pot alkaiczny
brak deklaracji

odporność wybarwień 
na pot kwaśny - 

wskaźnik użytkowy

wyrób niezgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak odporności na pot kwaśny
brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy

wyrób niezgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak odporności na tarcie suche
brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy

wyrób niezgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak odporności na tarcie mokre
brak deklaracji

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracjąwskaźniki użytkowe - 

brak deklaracji 
producenta

Piżama chłopięca w 
samochody 

BODYZONE
12114/317032

Chiny

KappAhl Polska                   
Sp. z o.o.,

ul. Leszno 12,
01-192 Warszawa

mazowieckie
pierwszy 

dystrybutor
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracjąwskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

Piżama chłopięca w 
ryby BODYZONE

12943/339853

pierwszy 
dystrybutor

Chiny

KappAhl Polska                 
Sp. z o.o.,

ul. Leszno 12,
01-192 Warszawa

mazowieckie131.

132.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84004:2003

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na pranie domowe i 

komunalne- wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
nadziałanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją

wzrost  116-122, 
obw. kl  piersiowej 52-56, 

obw.pasa 55

LAMA Spółka Jawna 
Jełowicki, Ignaczak,

ul. Poniatowskiego 12c,
05-090 Janki

mazowieckie producent
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

wskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

Piżama chłopięca  
B101PY

Polska (UE)133.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%

wskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84004:2003

brak deklaracji

wskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

odporność wybarwień 
na pranie domowe i 

komunalne- wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

wskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

wskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

wskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

wskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy

przekracza wartość dopuszczalną
w normie PN-P-84752:2004

winno być 3
a jest 4 w dzianinie żółtej

brak deklaracji

Piżama chłopięca 
kolor żółto-zielony

Bangladesz

H&M Hennes&Mauritz 
Sp. z o.o., 

ul. Marszałkowska 
104/122,

00-017 Warszawa

mazowieckie importer
przedsiębiorca podjął 

dobrowolne działania i 
skierował do zniszczenia

134.

Strona 58 z 73



rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją

koszulka: 100 % bawełna 
majtki: 92% bawełna, 8% poliester

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84004:2003

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

 zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklarajcą

wielkość 11-12 lat (150)
obwód klatki piersiowej 79

Piżama dziewczęca                            
F & F

art. nr KEO 17377699
kod EAN 

5051951834751

Egipt

TESCO POLSKA                 
Sp. z o.o.,

ul. Kapelanka 56,
30-347 Kraków

małopolskie importer
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

wskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta
135.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskaźnik użytkowy

zgodny z deklaracją zgodność z PN-P-84004:2003

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

zgodny z deklaracją zgodność z PN-P-84004:2003

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

zgodny z deklaracją zgodność z PN-P-84004:2003

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy
zgodny z deklaracją zgodność z PN-P-84004:2003

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy
zgodny z deklaracją zgodność z PN-P-84004:2003

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją 98/52/50

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%

Piżama dziecięca
5903876584139

Polska (UE)

ZH-P  "SABA STYL" 
Błoszyk Zbigniew,
Niałek Wielki 60,
64-200 Wolsztyn

wielkopolskie producent

zgodność deklaracji w 
zakresie wskaźników 
użytkowych - jakość

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

136.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

zgodny z normą 
PN-P-84004:2003

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P 84752:2004 

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P 84752:2004 

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P 84752:2004 

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P 84752:2004 

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P 84752:2004 

brak deklaracji

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją 100% bawełna

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84004:2003

brak deklaracji 

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84752:2004

brak deklaracji 

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84752:2004

brak deklaracji 

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84752:2004

brak deklaracji 

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84752:2004

brak deklaracji 

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84752:2004

brak deklaracji 

Podkoszulka kolor 
żółty

Polska (UE)

PPHU ANNA Anna 
Majda,

ul. Piotrkowska 276, 
90-361 Łódź

łódzkie producent
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracjąwskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

Podkoszulek 
dziecięcy - body 

Sanetta 
wzór 320951, 

kod 407544617376

Unia Europejska
AMD Abrakadabra,
Hryniewicze 62C,                       
15-378 Białystok

podlaskie
pierwszy 

dystrybutor
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracjąwskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

137.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją obw.klatki piersiowej 66

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

zmiany wymiarów po praniu i 
suszeniu dla dwóch miejsc 

pomiarowych długości 
przekraczają wartość dopuszczalną 

zawartą w 
PN -P-84004:2003 

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84752:2004   

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84752:2004   

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego- wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84752:2004   

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84752:2004   

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy

brak odporności wybarwień na 
tarcie mokre w kierunku 

wzdłużnym i poprzecznym
brak deklaracji

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawełna 100%

wskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84004:2003

brak deklaracji

zgodność deklaracji w 
zakresie wskaźników 
użytkowych - jakość

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją

wielkość 158 
obw. kl. piersiowej 88cm

obw. pasa 70 cm

Podkoszulek 
dziecięcy długi rękaw,

kod kreskowy 
5904160010914

Polska (UE)

Wadima Producent 
Bielizny Osobistej              

Sp. z o.o.,
ul. Prymasa S. 

Wyszyńskiego 11D, 
05-220 Zielonka

mazowieckie

Podkoszulek 
dziecięcy T-Shirt

Polska (UE)

ZPHU SZATA,
Jadwiga Szabłowska,
ul. Janusza z Kikoła 3,

87-620 Kikół

kujawsko-pomorskie

producent

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją 

producenta w zakresie składu 
surowcowego, brak deklaracji 
w odniesieniu do pozostałych 

parametrówwskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

producent
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

139.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie wskaźników 
użytkowych - jakość

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

niezgodność wskaźników 
użytkowych

6%

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy

poliester 64,8%,
 bawełna 35,2%

100% bawełna

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją

wzrost 140 cm, obwód kl. 
piersiowej 66 cm, 

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją 100% bawełna

zgodność deklaracji w 
zakresie wskaźników 
użytkowych - jakość

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

dla trzech miejsc pomiarowych 
stwierdzono przekroczenie 

wartości dopuszczalnej
w normie  PN-P-84004:2003

(-6,8 %, 8,4%, 10,0%)

6%

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją

wzrost 122 cm, obwód kl. 
piersiowej 62 cm, 

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskaźnik użytkowy

zgodny z deklaracją zgodność z PN-P-84004:2003

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

zgodny z deklaracją zgodność z PN-P-84004:2003

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

zgodny z deklaracją zgodność z PN-P-84004:2003

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy
zgodny z deklaracją zgodność z PN-P-84004:2003

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy
zgodny z deklaracją zgodność z PN-P-84004:2003

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
obwód klatki piersiowej 45,45,44 obwód klatki piersiowej 52,52,52

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją 100% bawełna

producent
przedsiębiorca podjął 

dobrowolne działania i 
wstrzymał od obrotu

producent
przedsiębiorca podjął 

dobrowolne działania i 
wstrzymał od obrotu

Podkoszulek bez 
rękawów 

Polska (UE)

Podkoszulek z długim 
rękawem

Polska (UE)

Krawiectwo Lekkie i 
Bieliźniarstwo Izabela 

Banasiak
ul. Konarskiego 62,

 62-600 Koło

wielkopolskie

Krawiectwo Lekkie i 
Bieliźniarstwo Izabela 

Banasiak,
ul. Konarskiego 62,

 62-600 Koło

wielkopolskie

Podkoszulek 
dziecięcy

5903876589363
Polska (UE)

ZH-P  "SABA STYL" 
Błoszyk Zbigniew,
Niałek Wielki 60, 
64-200 Wolsztyn

wielkopolskie producent

zgodność deklaracji w 
zakresie wskaźników 
użytkowych - jakość

przedsiębiorca podjął 
dobrowolne działania i 
skierował do poprawy 

oznakowania

141.

142.

143.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją bawelna 100%

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

wyrob zgodny z normą
PN-P 84004:2003 

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P 84752:2004 

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P 84752:2004 

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P 84752:2004 

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P 84752:2004 

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P 84752:2004 

brak deklaracji

Slipy chłopięce B-133 
SD 

kod kreskowy: 
5904577746611

Chiny

Lama sp.j Jelowiecki, 
Ignaczak,

ul. Poniatowskiego 12C, 
05-090 Janki

mazowieckie importer
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracjąwskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

144.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją 100% bawełna

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84004:2003

brak deklaracji 

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P 84752:2004 

brak deklaracji 

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P 84752:2004 

brak deklaracji 

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P 84752:2004 

brak deklaracji 

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P 84752:2004 

brak deklaracji 

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P 84752:2004 

brak deklaracji 

Slipy  chłopięce 
Mickey Mov                      

nr artykułu 3603, 
kod kreskowy 
8422390179821

Hiszpania (UE)
Deseo sp. j.,

ul. Smoleńsk 13,                            
31-112 Kraków

małopolskie
pierwszy 

dystrybutor
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją
wskaźniki użytkowe - 

brak deklaracji 
producenta

145.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją 100 % bawełna

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84004:2003

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na pranie domowe i 

komunalne- wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

Slipki chłopiece HEY 
boy, kolor czerwony z 

wielobarwnym 
drukiem z przodu 

wyrobu,
kod kreskowy: 
5904765324676

Chiny
PH KEY sp. z o.o.,

ul. Wilcza 27, 
50-429 Wrocław

dolnośląskie importer
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją
wskaźniki użytkowe - 

brak deklaracji 
producenta

146.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy wyrób zgodny z deklaracją bawełna 100%

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

 wyrób niezgodny z wymaganiami 
normy PN-P-84004:2003 dla trzech 

miejsc pomiarowych długości 
brak deklaracji

odporność wybarwień 
na pranie domowe i 

komunalne- wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą
  PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
  PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
  PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkalicznego - wskaźnik 
użytkowy

brak odporności na działanie potu 
alkalicznego - wyrób niezgodny z 

wymaganiami normy PN-P-
84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

brak odporności na działanie potu 
kwaśnego - wyrób niezgodny z 

wymaganiami normy PN-P-
84752:2004

brak deklaracji

Slipy chłopięce Cotton 
Area 

nie ustalono nie ustalono nie ustalono nie ustalono
przedsiębiorca podjął 

dobrowolne działania i 
wycofał wyrób ze sprzedażywskaźniki użytkowe - 

brak deklaracji 
producenta

147.

Strona 67 z 73



rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy wyrób zgodny z deklaracją bawełna 100%

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
 PN-P-84004:2003

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą
  PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
  PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
  PN-P-84752:2004

brak deklaracji

Slipy chłopięce 
Natural Club 

Chiny

F.H. Valdi Waldemar 
Pietruszewski

Szczawin Borowy, 
Kolonia 10A, 

09-550 Szczawin Kość.

mazowieckie
pierwszy 

dystrybutor
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją
wskaźniki użytkowe - 

brak deklaracji 
producenta

148.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy  zgodny z deklaracją poliester 100%

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84004:2003

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na pranie - wskaźnik 

użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84752:2004 

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
 PN-P-84752:2004 

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją

wielkość 110 cm
obw. kl. piersiowej 56

Szlafrok dziecięcy 
Małpki 674

Polska (UE)

Forex Lingerie, 
Foryszewski Radosław,

Rudnik 148C,
 21-302 Kąkolewnica

lubelskie producent
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją

wskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta
149.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy

bawełna 83,4%
poliester 16,6%

bawełna 82%
poliamid 18%

zmiana wymiarów po 
praniu - wskaźnik 

użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84004:2003

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na pranie - wskaźnik 

użytkowy

wyrób zgodny z normą
 PN-P-84752:2004 

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób jest niezgodny z 
PN-P-84752:2004

stopień zmiany barwy 4-5 
stopień zabrudzenia bieli tkanin 

bawełna/poliester 2-3/4-5

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób niezgodny z PN-P84752:2004 

stopień zmiany barwy 4-5
stopień zabrudzenia bieli tkanin 

bawełna/poliester 2-3/4-5 

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą PN-P 
84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy

wyrób niezgodny z PN-P84752:2004
 

stopień zabrudzenia bieli tkaniny 
bawełnianej w kierunku 

wzdłuznym 2, w kierunku 
poprzecznym 2

brak deklaracji

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zgodny z deklaracją

wielkość 120 cm
obw. kl. piersiowej 60

Szlafrok dziecięcy z 
kapturem 259

Polska (UE)

Forex Lingerie 
Foryszewski Radosław,

Rudnik 148C,
21-302 Kąkolewnica

lubelskie producent

przedsiębiorca podjął 
dobrowolne dizałania i 
skierował do poprawy 

oznakowania

wskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta
150.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją 100% poliester

zmiana wymiarów po 
praniu - wskaźnik 

użytkowy

wyrob zgodny z normą
PN-P 84004:2003 

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na pranie - wskaźnik 

użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P 84752:2004 

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P 84752:2004 

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P 84752:2004 

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P 84752:2004 

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P 84752:2004 

brak deklaracji

zgodność wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą

sprawdzenie wielkości 
deklarowanej z 

rzeczywistą
zdodny z deklaracją

wielkość 120 cm
obw. kl. piersiowej 60

brak działań, gdyż wyrób jest 
zgodny z deklaracją

wskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

Szlafrok dziecięcy 
Kotki 672

producentPolska (UE)

Forex Lingerie 
Foryszewski Radosław,

Rudnik 148C,
21-302 Kąkolewnca

lubelskie151.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją 95% bawełna, 5% elastan

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84004:2003

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy wyrób zgodny z deklaracją bawełna 100%

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
 PN-P 84004:2003

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na pranie i suszenie- 
wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
  PN-P 84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą
  PN-P 84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą
  PN-P 84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
  PN-P 84752:2004

brak deklaracji

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą
  PN-P 84752:2004

brak deklaracji

Szorty chłopięce 
LAMA B-114 SZ

Polska (UE)

LAMA Sp. j. Jełowicki, 
Ignaczak, 

ul. Poniatowskiego 12C,
 05-090 Janki

mazowieckie producent
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracjąwskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

P.W. First Zenon 
Zamiatowski,
ul. Widok 36,

85-357 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie producent
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracjąwskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

Śpiochy, wielkość: 56, 
kolor: na białym tle 

druk w kolorze: 
niebieskim, 

czerwonym, szarym, 
czarnym i 

granatowym 

Polska (UE)

152.
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rodzaj 
działalności

badanie laboratoryjne badany parametr

ocena wyrobu - badania laboratoryne

wynik badania laboratoryjnego deklaracja  producenta

Podjęte działania przez WIIH 
w zakresie badanego 

produktu (tylko w związku  z 
wynikami badań 
laboratoryjnych)

Lp. 

Dane identyfikujące wyrób Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Nazwa wyrobu
kraj 

pochodzenia
Nazwa przedsiębiorcy województwo

zgodność deklaracji w 
zakresie składu 

surowcowego - jakość 
skład surowcowy zgodny z deklaracją 100 % bawełna

wskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

zmiana wymiarów po 
praniu i suszeniu - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN -P-84004:2003

brak deklaracji

wskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

odporność wybarwień 
na pranie domowe i 

komunalne- wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

wskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

odporność wybarwień 
na działanie potu 

alkaicznego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą 
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

wskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

odporność wybarwień 
na działanie potu 

kwaśnego - wskaźnik 
użytkowy

wyrób zgodny z normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

wskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

odporność wybarwień 
na tarcie suche - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z  normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji 

wskaźniki użytkowe - 
brak deklaracji 

producenta

odporność wybarwień 
na tarcie mokre - 

wskaźnik użytkowy

wyrób zgodny z  normą
PN-P-84752:2004

brak deklaracji

T-shirts, ENVOG, 6/8 
ans (114/126 cm), 

kolor różowy, 
kod kreskowy 
3601025020577

Francja (UE)
SCAWAR sp. z o.o.,

ul. Jutrzenki 156, 
02-231 Warszawa

mazowieckie
pierwszy 

dystrybutor
brak działań, gdyż wyrób jest 

zgodny z deklaracją
154.
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